Technisches Merkblatt
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In unseren Adern flieBt Farbe.

Aquawood Intercare Isogrip 5505
2K-Zwischenbeschichtung fir deckende Holzfenster und Haustiiren fir Industrie und
Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG
Allgemeines Wasserbasierte, weille 2K-Zwischenbeschichtung.

Das Produkt zeichnet sich durch sehr guter Schleifbarkeit, gute Fullkraft,
sehr guten Isoliereigenschaften gegen wasserlosliche, farbende Holzin-
haltsstoffe sowie herausragend hohe Nasshaftung, wodurch auch die
Wetterbestandigkeit stark verbessert wird, aus.

Besondere Eigenschaften

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR"
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Franzosische Verordnung DEVL1104875A (ber die Kennzeich-
nung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flich-
tigen Schadstoffen: A+

Anwendungsgebiete
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MaBhaltige und begrenzt maflihaltige Holzbauteile im Aufen- und
Innenbereich, wie z.B. Holzfenster, Haustiiren, Fensterladen, Tore,
Wintergarten.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise
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Bitte Produkt vor Gebrauch aufriihren. Beim Aufriihren aber Luftein-
trag vermeiden.

Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15°C
ist erforderlich.

Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 — 25 °C
bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 — 80 %.

Zu geringe Auftragsmengen, zu starker Zwischenschliff und/oder
starkere Verdinnung verringern die Isolierwirkung.

Gebinde mit abgehartetem Material nicht verschlief3en.

Beim Wechsel von Aquawood Intercare Isogrip 5505 auf andere
Wasserlacksysteme muss auf eine ausreichende Zwischenreinigung
der Leitungen und Spritzgerate geachtet werden, am besten mit
warmem Wasser.

Jegliche Veranderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedin-
gungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung
nicht angeflihrter Produkte kénnen das Ergebnis unglnstig beein-
flussen.
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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Kaufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungs-
bedingungen individuell abzustimmen. Uber Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der K&ufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Muster-
stiick zur Uberpriifung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle friiheren Merkblétter verlieren mit dieser Ausgabe
ihre Giiltigkeit. Anderungen der GebindegréRen, Farbténe und verfiigbaren Glanzgrade vorbehalten.



Aquawood Intercare Isogrip

e Bitte beachten Sie unsere ARL 300 — Arbeitsrichtlinie fiir die Be-
schichtung von maBhaltigen und begrenzt maRhaltigen Bautei-
len — Allgemeiner Teil samt Normen und Richtlinien fir den Fens-
terbau.

Mischungsverhiltnis
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100 Gew.-Teile: Aquawood Intercare Isogrip 5505
5 Gew.-Teile: Aqua-Hardener 8450 (8450)

Aquawood Intercare Isogrip 5505 kann ausschlief3lich mit Harter Aqua-
Hardener 8450 (8450) und im angeflihrten Mischungsverhaltnis verwen-
det werden. Abweichungen fihren zu Film- und Haftungsstérungen.

Aqua-Hardener 8450 (8450) muss vor Verarbeitung sorgfaltig unter Rih-
ren in die Lackkomponente eingearbeitet werden.

Nach Harterzugabe ist eine Wartezeit von ca. 10 Minuten fir verbesserte
Entgasung empfehlenswert.

Topfzeit
(=
2h

Ca. 2 Stunden
Eine weitere Verlangerung der Topfzeit ist nicht moglich.

Erhohte Temperaturen verkirzen die Topfzeit.

Auftragstechnik
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Auftragsverfahren Airless
Airless qutupterstﬂtzt
(Airmix, Aircoat,
etc.)
Spritzdise 0,28 oder 0,33 0,28 oder 0,33
(g mm)
Spritzdise 0,011 oder 0,013 0,011 oder 0,013
(2 inch)
Spritzwinkel 20-40 20-40
(Grad)
Spritzdruck 80 -100 80 -100
(bar)
Zerstauberluft - 0,5-1,5
(bar)
Nassfilm (um) 150 - 200
Ergiebigkeit pro Auftrag ca. 300
(g/m?)"

) Ergiebigkeit inkl. Spritzverlust

Die Form, die Beschaffenheit und die Feuchtigkeit des Untergrundes
beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte
sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten
(bei 23 °C und 50 % r.F.)
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Schleifbar nach 4 Stunden
Uberlackierbar nach 4 Stunden

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung
ist abhéangig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch
und relativer Luftfeuchte.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit kénnen die Tro-
ckenzeit verlangern.

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!
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Aquawood Intercare Isogrip

Reinigung der Arbeitsgerate

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Fir die Entfernung von angetrockneten Lackresten empfehlen wir
Aqua-Cleaner 8004 (1:1 mit Wasser verdunnt).

UNTERGRUND

Untergrundart

Holz gemaR Richtlinien fur den Fensterbau

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfahig, frei von trennenden
Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub
sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprift werden.

Holzfeuchte

13% +-2%

BESCHICHTUNGSAUFBAU

Allgemeines

Die nachfolgenden Beschichtungsaufbauten sind exemplarisch.

Impragnierung

1 x Aquawood Primo A2 5452
Zwischentrocknung: ca. 4 Stunden.

Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und
die jeweiligen technischen Merkblatter der Produkte beachten.

Zwischenbeschichtung

1 x Aquawood Intercare Isogrip 5505

Bitte die jeweiligen technischen Merkblatter der Produkte beachten.

Zwischenschliff

Koérnung 220 - 280

Schleifstaub entfernen.

Schlussbeschichtung

1 x Aquawood Covatop XT 20 5020
oder

1 x Aquawood Covapro 20 5023
oder

1 x Aquawood Covapro 40 5029
oder

1 x Aquawood Covapro 60 5027

Bitte die jeweiligen technischen Merkblatter der Produkte beachten.

Fir Haustiiren

Zusatzlicher Auftrag von Aquawood Protect 5128 (farbloser 2K-Lack)
erforderlich.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblatter der Produkte beachten.
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Aquawood Intercare Isogrip

BESTELLHINWEISE

GebindegroRen

5 kg; 31 kg; 150kg

Farbtone/Glanzgrade
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Weil, tonbar 5505049100

Weitere Farbtdne sind Uber das ADLER Farbmischsystem ADLERMix
mischbar.

Basislacke:
Basis Weil}, tonbar 5505049100

e Es empfiehlt sich, zur Beurteilung des Endfarbtons mit dem gewahl-
ten Anstrichaufbau ein Farbmuster auf Originaluntergrund anzuferti-
gen.

e Bitte beachten Sie unsere ARL 800 - Arbeitsrichtlinie fir das Arbeiten
(inklusive Pflege und Wartung) mit ADLER Mix, Pur Mix und
ColordYou Dosiermaschinen.

Zusatzprodukte

Aqua-Cleaner 8004
Aqua-Hardener 8450 (8450)
Aquawood Primo A2 5452
Aquawood Covatop XT 20 5020
Aquawood Covapro 20 5023
Aquawood Covapro 40 5029
Aquawood Covapro 60 5027
Aquawood Protect 5128

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung

Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Tempe-
raturen (Uber 30 °C) geschutzt lagern.

Technische Daten

VOC-Gehalt Grenzwert fir Aquawood Intercare lIsogrip (Kat.
A/d): 130 g/l. Aquawood Intercare Isogrip enthalt
maximal 40 g/l VOC.

Sicherheitstechnische
Angaben

Nahere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung
und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehdrigen Sicher-
heitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com
abgerufen werden.

Das Produkt ist nur fir die industrielle und gewerbliche Verarbeitung ge-
eignet.

Bei Schleifarbeiten mindestens Staubfilter P2 als persénliche Schutzaus-
ristung zum Schutz vor Schleif- und Holzstaub verwenden. Bei Laubholz
(v.a. Buche, Eiche) wird ein Staubfilter P3 empfohlen.

Das Einatmen von Lackaerosolen bei Spritzapplikation muss generell
vermieden werden; dies ist durch die fachgerechte Anwendung einer
Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P2) gewahrleistet.
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