Technisches Merkblatt Ilm

Verfarbung und Vergilbung des Holzes
durch Sonnenlicht

Das sichtbare Sonnenlicht stellt eine Mischung diverser Lichtfarben dar, welche wir z. B. im Re-
genbogen getrennt voneinander sehen. Die Palette geht von Violett Gber Blau, Grin, Gelb und
Orange nach Rot.

Licht besteht aus elektromagnetischen Wellen, wobei die Wellenlange des sichtbaren Lichtes ca.
zwischen 400 nm und 800 nm liegt (1 nm = 0,000001 mm).

Unter 400 nm schlief3t der unsichtbare UV-Bereich bis etwa 10 nm an, tber 800 nm liegt der un-
sichtbare Infrarotbereich, das Gebiet der Warmestrahlung.

Je kurzwelliger, umso energiereicher ist die Strahlung. Ultraviolettes Licht ist daher energiereicher
als das sichtbare Licht oder die Infrarotstrahlung. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass die UV-
Strahlung nicht nur die menschliche Haut braunt, sondern neben anderen photochemischen Pro-
zessen auch diverse Holzarten angreifen und farblich verandern kann.

Doch nicht nur die unsichtbare UV-Strahlung, sondern auch das sichtbare violette und blaue
Licht, also der kurzwellige Bereich des sichtbaren Spektrums, kann zu Verfarbungen des Holzes
fuhren. Den starksten Einfluss auf die Veranderungen des Holzes hat somit der UV-Bereich von
220 nm bis 400 nm und der sichtbare Bereich von 400 nm bis 480 nm.

Das folgende Schema soll die Verhaltnisse verdeutlichen:
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Als farbliche Veranderung des Holzes tritt Bleichen durch Abbau der Holzfarbstoffe ein, gelbe
(Vergilbung) oder rétliche Verfarbung sowie Verdunklung durch Abbau von Holzinhaltsstoffen und
gleichzeitige Bildung neuer Farbstoffe.

Der Wellenlangenbereich zwischen 220 nm bis fast zur Grenze des sichtbaren Bereichs (380 nm)
fuhrt zu mehr oder weniger starken Verfarbungen. Da auch normales Fensterglas flr den UV-
Bereich von 300 nm bis 400 nm durchlassig ist, kann die farbliche Veranderung des Holzes durch
Fensterglas nicht abgeschirmt werden. Die farbliche Veranderung des Holzes tritt also auch im
Wohnbereich ein.
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Jedes Holz hat sein spezifisches Absorptionsmaximum, d. h. es spricht auf bestimmte Wellenlan-
genbereiche besonders an und wird durch diese verandert. Will man diese Veranderung vermei-
den, muss verhindert werden, dass Licht dieser Wellenlangen auf das Holz auftrifft. Fir bestimm-
te Wellenlangenbereiche ist dies mit Hilfe von Lichtschutzmitteln (UV-Absorber) technisch reali-
sierbar.

Die Farbveranderung des Holzes wird aber nicht ausschlie8lich durch UV-Licht ausgel6st. Das im
Spektrum angrenzende, sichtbare Licht (VIS) kann zu Vergilben oder Bleichen fuhren. Um das
Holz vor diesen Strahlungslangen zu schitzen, missten farbige Substanzen in der entsprechen-
den Komplementarfarbe eingesetzt werden; die Holzfarbe wirde dadurch stark verfalscht.

Verschiedene Verhaltensweisen von Holz gegeniiber Lichteinwirkung:

Die Holzer kann man nach ihrem Verhalten gegenuber Lichteinwirkung in folgende Gruppen ein-
teilen:

Gruppe A: Das Holz wird ausschlieBlich durch UV-Strahlung verfarbt. Ein Lichtschutz ist mog-
lich.

Gruppe B: Das Holz wird fast ausschlieBlich durch sichtbares Licht verfarbt. Daher ist kein
Lichtschutz mdglich.

Gruppe C: Das Holz verfarbt sich sowohl durch das unsichtbare UV-Licht als auch durch das
sichtbare Licht im Violett-Blau-Bereich. Ein Schutz ist nur fur den UV-Bereich mdg-
lich. Die naturliche Gilbung des Holzes kann mit Hilfe eines Lichtschutzmittels ver-
zdgert, aber nicht verhindert werden.

Gruppe D: Das Holz verfarbt sich durch UV-Licht und wird gleichzeitig durch das sichtbare
Licht gebleicht. Im Idealfall halten sich die Verfarbungen und das Ausbleichen die
Waage, und der Holzton bleibt erhalten. Durch den Einsatz lichtschutzmittelhaltiger
Lacke erhalten diese Hdlzer im Lauf der Zeit durch die Verfarbung ein helles und
unnaturliches Aussehen.

Allgemein gilt
UVIVIS VIS
Verfarbung : ; Verdunkelung
Verdunkelung helles Holz rote Verfarbung
UVIVIS VIS
Vergilbung . :
Bleichen dunkles Holz Bleichen
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Tabelle géngiger Holzer und ihr Verhalten gegeniiber Lichteinwirkung:

Holzart
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sichtbares Licht
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1 keine Veranderung wahrnehmbar
2 kaum wahrnehmbare Veranderung
3 deutlich sichtbare Veranderung

4  sehr deutliche Veranderung

Ein erfolgreicher Lichtschutz
ist bei jenen in der Tabelle ange-
fuhrten Holzern maoglich, deren
Verfarbungen durch das sicht-
bare Licht (mittlere Spalte)

mit 1 oder 2 bewertet wurden.

Weide steht in der Verfarbung
aller angefuhrter Holzer an der
Spitze.
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Zusammenfassung:

Holz reagiert unterschiedlich stark auf Lichteinwirkung und zeigt entweder Vergilbung oder Ver-
farbung. Da nicht nur das UV-Licht, sondern auch das sichtbare Licht die natlrliche Farbung des
Holzes beeinflusst, muss auch im Mdbel- und Innenausbau mit Farbveranderungen gerechnet
werden. Mit Hilfe moderner Lichtschutzmitteln kénnen diese Farbveranderungen abgeschwacht
und hinausgezdgert werden.

Je nach der Art des Holzes konnen Lichtschutzmittel in einem Fall einen Schutz bieten, im ande-
ren Fall Uberhaupt keine Schutzfunktion erflillen oder sogar zu negativen Effekten fuhren. Das
Holz durch eine hohere Dosierung schitzen zu wollen, ist nicht realisierbar, denn bei einem
Uberschuss kann es zum Ausschwitzen des Lichtschutzmittels oder zu einem unnaturlichen Alte-
rungston des Holzes kommen.

Am starksten wird stets das unlackierte, rohe Holz seinen Farbton unter dem Einfluss des Lichtes
verandern.

Moderne Mobellacksysteme enthalten meist die bereits optimale Menge an Lichtschutzmitteln.
Die entsprechenden Informationen entnehmen Sie bitte unseren Technischen Merkblattern.

Fir technische Ausklnfte stehen lhnen auch unsere Mitarbeiter der Anwendungstechnik Moébel
unter der Telefonnummer +43/5242/6922-351 zur Verflgung.

Weiterfiihrende Informationen:

Anhang 1:
Belastung von Moébeloberflachen in Wintergarten und hinter groBflachigen Glasfronten
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Anhang 1 zu ,,Verfarbung und Vergilbung des Holzes durch Sonnenlicht*

Belastung von Mobeloberflachen
in Wintergarten und hinter groRflachigen Glasfronten

In der modernen Architektur wird vermehrt Glas als Gestaltungselement eingesetzt. Auch im
Wohnbau sind Glasfronten und Wintergarten alltaglich. Glas ist ein Stilmittel in der Architektur
und steht flr Transparenz und Helligkeit.

Glas bringt viel Licht in den Raum. Je nach Glasqualitat wird nicht nur Licht, sondern auch War-
me (Infrarotstrahlung) und anteilig UV-Strahlung in den dahinterliegenden Bereich transportiert.
Daher sind alle Einrichtungsgegenstande, die sich im Lichteinfallsbereich eines Glaselements
befinden, einer Uberdurchschnittlichen Belastung durch Licht und Warme ausgesetzt. Die mogli-
chen Folgen sind bekannt: Vorhange und Teppiche bleichen aus, Fotos verblassen, und sogar
Kunststoffteile werden im Lauf der Zeit entfarbt. Auch der nattrliche Werkstoff Holz reagiert auf
Lichtbelastung: je nach Holzart zeigt sich eine leichte Farbdrift bis hin zu Ausbleichen oder Ver-
gilben.

Moderne Beschichtungsmaterialien konnen die Reaktion des Holzes verzogern: Pigmente und
lichtechte Farbstoffe in Beizen behalten den urspriinglichen Farbton bei Gblichem Lichteinfall Gber
lange Zeit; transparente Lacksysteme werden mit Lichtschutzmitteln ausgerUstet, die das darun-
terliegende Holz vor dem Licht schitzen und die naturliche Vergilbung verzégern konnen. Doch
ahnlich einer Sonnenmilch fir die menschliche Haut ist das Lichtschutzmittel nur ein Filter und
keine absolute Sperre fur das Licht. Bei Gbermafiger Belastung lauft die natirliche Reaktion des
Holzes deutlich rascher ab — das Holz verliert seine urspringliche Farbe, bleicht aus oder vergilbt.

Werden lackierte Holzmdbel in einem wie oben beschriebenen Einfallsbereich einer groen Glas-
flache aufgestellt, ist unweigerlich mit den angefuhrten Farbveranderungen zu rechnen. Um dies
zu vermeiden, ist das Mdbel vor permanenter Sonneneinstrahlung zu schitzen. Haufig werden
sogenannte Lamellen-Vorhange bzw. Vertikaljalousien als elegante Losung zur Abschattung ein-
gesetzt. Aber auch Plissee-Faltstores oder Rollos finden als dekorativer Sonnenschutz Verwen-
dung. Im Auenbereich kdnnen Markisen, Rollos oder Sonnensegel zur Beschattung montiert
werden.

Alle angefuihrten MalRnahmen reduzieren die Licht- und Warmestrahlung bei grofen Glasflachen
und vermindern dadurch die angefuhrten Schadfolgen.
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