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MEBLE & ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZ

Wysgladajacy jak stary -

nostalgia plynaca z pistoletu
lakierniczego

Jest prawie obowigzkowy w przypadku dzinséw - i takze
przy meblach jest modny: stary - zuzyty wyglad, dzieki =3 06.02.2013
czemu cos$ nowego wyglada jak stare.

Zamiast pozbawionego duszy, zupelnie nowego cacka z p6iki, wielu teskni za Zastosowane
przedmiotem z historig i swoistym urokiem. Czego$, co mozna znaleZz¢ na strychu babci, pro dllkty
na pchlim targu lub w ciesielskim sklepie. Dzieki produktom od ADLER mozesz sprawi¢,

ze nowa drewniana komoda bedzie wygladac¢ jak antyk.

Positiv-Plus

Pigmopur G50


https://www.adler-lakiery.pl/produkty/bejce/bejce-na-bazie-wody/positiv-plus-hellbraun-q19-25-l~p137356
https://www.adler-lakiery.pl/produkty/lakiery-do-mebli-i-drewna/2k-lakiery-bezbarw.rozpuszcz/aduro-legnopur~p817
https://www.adler-lakiery.pl/produkty/lakiery-do-mebli-i-drewna/2k-lakiery-kryjace-rozpuszcz/pigmopur-g50~p803
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Arova Antik-Patina

Schleifvlies


https://www.adler-lakiery.pl/produkty/bejce/bejce-rozpuszczalnikowe/arova-antik-patina~p1405
https://www.adler-lakiery.pl/produkty/dodatki-dla-profesjonalistow/materialy-scierne/schleifvlies~p1330

Kroki

Wiasciwe podtoze

Postarzaly wyglad jest szczegdlnie widoczny przy
profilowanych elementach. Na przyklad tutaj uzyjemy elementu
drzwi profilowanych z drewna Swierkowego.

Krok 1 - bejcowanie

Metoda natrysku réwnomiernie nanie$¢ bejce ADLER Aqua
Positive Plus na przygotowany element. Technik od ADLER
Klaus Moser uzywa koloru Fichte gekocht.




Krok 2 - podklad

Po wyschnieciu bejcy przez noc, element nalezy zagruntowac
bezbarwnym ADLER Legnopur G50. Po co najmniej trzech
godzinach schniecia nalezy wykonac¢ szlifowanie uzywajac
papieru o ziarnisto$ci 280.

Krok 3 - lakierowanie

Teraz kolej na kolorowa warstwe lakieru. Klaus Moser uzywa w
kolorze RAL 9010 (Reinweil).




Krok 4 - szlifowanie miedzywarstwowe
nadajace "zuzyty wyglad"

Nalezy pozostawi¢ polakierowany element do wyschniecia przez
noc. Teraz mozna wykonac¢ przeszlify w miejscach, ktére p6zniej

maja wygladac jak stare.

Dla bardziej naturalnego efektu, nalezy skupic sie na
krawedziach i naroznikach, a mniej na samej powierzchni.

Upewnij sie takze, ze Twoje przeszlify nie sa zbyt regularne.

Po wykonaniu szlifowania zalecana jest kolejna
warstwa ADLER Legnopur, aby péZniej tatwiej bylo usunac
patyne.


https://www.adler-lakiery.pl/Produkte/M%C3%B6bel--Parkettlacke & H%C3%A4rter/2K-Holzlacke LM farblos/2513 - Legnopur

Krok 5 - patynowanie

Po wyschnieciu warstwy ADLER Legnopur przez noc, nalezy
nanies¢ cienka warstwe ADLER Antikpatina.
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Juz po p6t godzinie mozesz usuna¢ patyne za pomoca wiokniny
z plaskich powierzchni.



https://www.adler-lakiery.pl/Produkte/M%C3%B6bel--Parkettlacke & H%C3%A4rter/2K-Holzlacke LM farblos/2513 - Legnopur
https://www.adler-lakiery.pl/Produkte/Beizen/L%C3%B6semittelbeizen/1003 - Antik-Patina

Krok 7 - lakierowanie nawierzchniowe

I to juz cata magia. Brakuje tylko lakieru bezbarwnego Legnopur
G50 — a Twoje nowe ,stare” dzielo jest juz gotowe.

Efekt koncowy

Technik od ADLER, Klaus Moser, pokazat jak to dziata. Jest
wyszkolonym stolarzem i pracuje w ADLER od 12 lat.



https://www.adler-lakiery.pl/Produkte/M%C3%B6bel--Parkettlacke & H%C3%A4rter/2K-Holzlacke LM farblos/2513 - Legnopur
https://www.adler-lakiery.pl/Produkte/M%C3%B6bel--Parkettlacke & H%C3%A4rter/2K-Holzlacke LM farblos/2513 - Legnopur

Naglowek







