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_nowo podiog drewnianych i

parkietow za pomoca produktow
serii Floor firmy ADLER

Renowacja i lakierowanie na nowo podtég to ustuga, ktére
wielu wtascicieli mieszkan i doméw powierza 5 09.02.2022
profesjonalistom. Firma ADLER oferuje Paristwu w tym
celu prosty i uniwersalny, kompletny system: linie ADLER
Floor. Za pomoca tych czterech produktéw spetnia
Panstwo wszystkie zyczenia klientéw. Wiacznie z
wydajnym uzyciem i nieskazitelnym wynikiem.

Z.astosowane
produkty

Floor-Finish

Exzenterschleifpapier Abranet



https://www.adler-lakiery.pl/produkty/lakiery-do-mebli-i-parkietow/lakiery-do-podlog/floor-fill~p973
https://www.adler-lakiery.pl/produkty/lakiery-do-mebli-i-parkietow/lakiery-do-podlog/floor-start~p972
https://www.adler-lakiery.pl/produkty/lakiery-do-mebli-i-parkietow/lakiery-do-podlog/floor-finish~p971
https://www.adler-lakiery.pl/produkty/urzadzenia-osprzet-pozostale/szlifierki-i-materialy-scierne/exzenterschleifpapier-abranet~p1292
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Pinsel Aquamaxx plus

Kurzhaarroller


https://www.adler-lakiery.pl/produkty/urzadzenia-osprzet-pozostale/narzedzia-do-aplikacji/pinsel-aquamaxx-plus~p1275
https://www.adler-lakiery.pl/produkty/urzadzenia-osprzet-pozostale/narzedzia-do-aplikacji/kurzhaarroller~p1276

Kroki

Krok 1 — Szlifowanie

Jako profesjonaliSci wiedza Panstwo, ze udane szlifowanie to
potowa sukcesu, decydujace o $wietnym wyniku koncowym.
Nalezy to wyjasni¢ klientom. Wéwczas zrozumieja, dlaczego
zeszlifowanie do surowego drewna wymaga wprawdzie duzego
naktadu pracy i zwigzane jest z silnym zakurzeniem, ale jest
niezbedne.

Krok 2 — Wypelnienie drobnych peknie¢
i spoin Srodkiem Floor-Fill

Przed zakonczeniem szlifowania nalezy sprawdzi¢ sklejane
podtogi parkietowe pod katem pekniec i spoin. Mozna je
wypehi¢ i naprawi¢ srodkiem ADLER Floor-Fill. Prosze wzigc¢
drobny i czysty py} z przedostatniego szlifowania i zmiesza¢ go
ze Srodkiem ADLER Floor-Fill. Powstaje w ten sposéb masa
podobna do masy szpachlowej. Tqa masa mozna wypehi¢
pekniecia i spoiny. Po 1 do 1,5 godziny wszystko juz wyschto i
mozna usuna¢ ostatnie nieréwnosci wykonujac ostatni,
drobnoziarnisty szlif.



Krok 3 — Gruntowanie podlogi za
pomoca Floor-Start

Nalezy doktadnie usuna¢ pyt ze szlifowania, zanim zacznie sie
gruntowanie. Drobny py! nalezy usuna¢ odkurzaczem i zetrzec¢
nastepnie wilgotng szmatka. Gdy wszystko jest juz suche, mozna
nanosi¢ podktad ADLER Floor-Start wzdtuz stojow drewna.
Nadaje sie do tego waltek krotkowlosy, za pomoca ktérego
mozna nanosi¢ podkiad pasami. Réwnolegle do tego nalezy
zagruntowac naroza pedzlem. Prosze nie wylewa¢ podktadu
bezposrednio na podtoge! Powoduje to powstawanie plam,
poniewaz podktad wsigka do podtogi zbyt szybko i dlatego
nalezy wykonywac¢ prace w sposéb nieprzerwany. Podktad musi
nastepnie schna¢ przez dwie godziny.

Krok 4 — Nanoszenie warstwy
nawierzchniowej lakierem Floor-Classic

Warstwe nawierzchniowa wykonuje sie za pomoca lakieru
ADLER Floor-Classic. Gdy potrzebna jest szczegélnie twarda i
odporna powierzchnia, to mozna stosowac¢ 2-komponentowy
lakier ADLER Floor-Finish. W normalnych przypadkach
wystarczy w petni tylko lakier ADLER Floor-Classic.
Postepowac nalezy tak, jak w przypadku gruntowania, tylko ze

lakier nawierzchniowy nanosi sie dwa razy.



Po czterech godzinach pierwsza warstwa lakieru
nawierzchniowego jest juz sucha. Nastepnie trzeba lekko
przeszlifowac podloge papierem nr 240.

Doktadnie usuna¢ pyt. Potem mozna nanosi¢ znowu lakier
ADLER Floor-Classic. Podloga jest sucha i nadaje sie do

chodzenia po o$miu godzinach.

Na zakonczenie nalezy zwréci¢ uwage klienta, Ze lakier nie ulegt
jeszcze utwardzeniu w 100%. Moga jeszcze powstac zadrapania
i plamy. Dlatego dywany i meble, ktére mozna przesuwac, jak
krzesta, wolno dopiero kta$¢ lub ustawia¢ na podtodze po
uplywie tygodnia.

Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢ w broszurze firmy
ADLER na temat podtog, ktéra mozna otrzymac na zadanie i

przekaza¢ dalej swojemu klientowi jako dodatek do ustugi.



Naglowek







