OLEJOWANIE DREWNA

podiog drewnianych

Poszukuja Panstwo naturalnej alternatywy do

lakierowania podt6g? Przy pomocy olejéw z serii ADLER E 08.03.2012
Legno mozna pieknie, naturalnie i bezpiecznie wykonczyé
kazdy parkiet lub podtoge drewniang. Gteboko wnikajace
oleje chronig powierzchnie podtogi wewnatrz
pomieszczen przed codziennymi obciazeniami, brudem,
zaplamieniem i zadrapaniami.

Zastosowane
produkty

Drewno zyje, oddycha i ogrzewa dusze. Jest idealne do stworzenia zdrowego klimatu i

przyjemnej atmosfery w mieszkaniu w ktérym cztowiek odnajduje spokéj i odprezenie.
Ochrona i pielegnacja piekna drewna lezy na sercu firmie ADLER. Olejowanie parkietu z

zastosowaniem palety produktéw z serii Legno to dziecinna zabawa. Legno-Color

-

Legno-Ol

Legno-Hartwachsol

Legno-Pflegedl


https://www.adler-lakiery.pl/produkty/woski-oleje-lazury-do-wnetrz/oleje-i-woski-przemyslowe/legno-color~p1117
https://www.adler-lakiery.pl/produkty/woski-oleje-lazury-do-wnetrz/oleje-i-woski-przemyslowe/legno-ol~p1116
https://www.adler-lakiery.pl/produkty/woski-oleje-lazury-do-wnetrz/oleje-i-woski-przemyslowe/legno-hartwachsol~p1113
https://www.adler-lakiery.pl/produkty/woski-oleje-lazury-do-wnetrz/oleje-i-woski-przemyslowe/legno-pflegeol~p1119

Kroki

Krok 1 — Szlifowanie

Parkiet powinien by¢ réwnomiernie wyszlifowany, czysty, a pyt
ma by¢ usuniety. Bledy w szlifowaniu moga doprowadzi¢ do
niefadnego i nieréwnomiernego zabarwienia. (Optymalnie —
szlifierka jednotarczowa, ziarnisto$¢ 150)

Krok 2 - Legno Color

Wymiesza¢ dobrze olej Legno-Color przed pierwszym
naniesieniem. Nastepnie nanie$¢ go cienko i rbwnomiernie za
pomoca szczotki malarskiej do podtég lub watka. Prace nalezy
zaczac¢ od narozy wzglednie najbardziej oddalonego punktu i

zawsze przesuwac sie w kierunku wyjscia.


https://www.adler-lakiery.pl/Produkte/Wachse, %C3%96le, Innenlasuren/Legno-%C3%96le & -Wachse/7007 - Legno-Color

Krok 3 — Usuniecie nadmiaru

Nadmiar starannie sung¢ za pomoca szmatki baweianej lub
podobnej. W ten sposdb mozna zapobiec powstawaniu
szpecacych, btyszczacych plam. Nastepnie zostawi¢ podtoge do
wyschniecia przez noc zapewniajac dobre wietrzenie
pomieszczenia.

Etap posredni w razie potrzeby — drugie naniesienie oleju
Legno Color

W celu podwyzszenia intensywnosci zabarwienia nalezy
powtérzy¢ naniesienie oleju Legno Color.

Krok 4 — Olej Legno-Ol

Na koricu nalezy réwnomiernie nanie$¢ watkiem olej Legno-Ol
lub Hartwachsol. Zwieksza to intensywno$¢ koloru. Po schnieciu
przez 16 godzin powierzchnie moga by¢ delikatnie obciazane.
Pelng wytrzymatos¢ powierzchnie uzyskuja po okoto tygodniu.
Dopiero po takim czasie mozna stawia¢ na nie meble czy ktas¢

dywany.

ADLER-TV:

Olejowanie parkietu lub podtég drewnianych za pomoca
produktéw serii ADLER Legno

Olejowanie mebli za pomocg produktéw serii Legno od ADLER


https://www.adler-lakiery.pl/Produkte/Wachse, %C3%96le, Innenlasuren/Legno-%C3%96le & -Wachse/7007 - Legno-Color
https://www.adler-lakiery.pl/Produkte/Wachse, %C3%96le, Innenlasuren/Legno-%C3%96le & -Wachse/7006 - Legno-%C3%96l
https://www.adler-lakiery.pl/Produkte/Wachse, %C3%96le, Innenlasuren/Legno-%C3%96le & -Wachse/7002 - Legno-Hartwachs%C3%B6l
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