¢/ ADLER |

In unseren Adern flief3t Farbe.

PRZYGOTOWANIE, PIELEGNACJA & NAPRAWA

ey e

powierzchni mebli

Zniszczone powierzchnie moga znowu wygladac¢ jak nowe

dzieki Klarlackspray. B 16.01.2013

Z biegeim czasu powierzchnie mebli ulegaja zniszczeniu, tracq kolor i matowieja. Ale nie
musisz sie juz dtuzej martwi¢ o takie szkody. Dzieki Grilith-Klarlackspray od ADLER
mozesz z tatwoscia naprawi¢ zniszczone powierzchnie. Pokazemy Ci krok po kroku, jak
to dziala:



Krok 1 - Przygotowanie zniszczonych

powierzchni

Uszkodzony obszar nalezy wyczys¢ bawelniang szmatka.

Powierzchnia musi by¢ czysta, sucha i wolna od thuszczu.

Krok 2 - Szlifowanie

Ostroznie przeszlifuj zniszczony obszar bardzo drobnym
papierem $ciernym (ziarnisto$¢: 320-360) i doktadnie go odpyl.




Krok 3 - Lakierowanie Grilith
Klarlackspray

Przed rozpoczeéiem energicznie wstrzasnij puszka przez okoto 2
minuty. Réwniez w trakcie lakierowania powienienes od czasu
do czasu wstrzasnac puszka. Przed przystapieniem do pracy w
miejscu uszkodzonym zalecamy wyprobowanie Grilith
Klarlackspray w niewidocznym miejscu. Dzieki temu testowi
natychmiast zobaczysz, czy nie wystepuja réznice kolorow.
Podczas natryskiwania zawsze trzymaj puszke pionowo do
powierzchni. Rozpylaj z odlegtosci ok. 25 cm w temperaturze
pokojowej réwnomiernie i nie za duzo w pozadanym miejscu.

Krok 4 - Druga warstwa lakieru

W razie potrzeby mozesz spryskac¢ miejsce po raz drugi po kilku
minutach. Kilka cienkich warstw jest lepszych niz jedna gruba.
Po uzyciu odwrd¢ puszke i docisnij gtowice spryskujaca, az
spray przestanie dziata¢. W zaleznosci od podtoza lakier w
sprayu jest dostepny w 3 poziomach potyskowos$ci: wysoki

potlysk, mat jedwabisty i mat.
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